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2. Navrh sanace

Pfi navrhu technologii na sanaci vlhkého zdiva vychazime ze skutecnosti, Ze pro sanaci vilhkosti bylo
nutno volit takové technologické postupy, které by zajistily spolehlivost provedeni, jejich Ucinnost a
zaroven by respektovaly rlznorody charakter konstrukci objektu a jeho stavebné technické provedeni.
Na objekt nelze z téchto dlivodll pouZit pouze jednu z variant sanacniho feseni, ale sanaci je nutno
provadét v kombinaci nékolika technologii.

Objekt neni nemovitou kulturni pamatkou, ale je situovany v paméatkové zéné rejst. ¢&. USKP 2031-
Lanskroun s archeologickymi nalezy lll. kategorie ID SAS.

Pfedmétem navrhu sanacnich opatfeni je feSeni odstranéni pricin vihkosti z dlivodu kapilarni vzlinavosti
v konstrukcich, odstranéni lokalnich pficin od plsobeni atmosférickych vlivii zplsobujicich zavlhani
konstrukci v¢. odstranéni dasledk( vihkosti. Do povrchi soklovych a nadsoklovych uli¢nich c¢asti fasady
se nepredpoklada zasah. Odstranéni prlsaku do suterénnich prostor bude predmétem samostatného
projektu po zjisténi pFicin za spolulcasti hydrogeologa v ndvaznosti na kamerové zkousky a zjisténi stavu
predchoziho stavebnétechnického provedeni kanalizacnich jimek a stavu vnitfnich rozvoda sousedici
nemovitosti (ZS) a zplsobu provedeni odvodu de$tovych vod z dvorniho prostranstvi vyuzivaného jako
hristé pro zazemi druziny.

Z dlvodu financni narocnosti a dosazeného snizeni vlhkosti nebyly posuzovany zplsoby provedeni
pomoci vzduchovych kanalk(l po obvodu objektu, kdy by navic doslo k podstatnym zasahlim do fasady
objektu pro zajisténi funkéniho pfivodu a odvodu vzduchu. S ohledem na stavebnétechnické provedeni
spodni stavby, ale i z dlvodu velmi vysokych naklad( na realizaci rubové izolace, nebyla posuzovana
technologie injektdzi.
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2.1 VSeobecné principy sanace vlhkého zdiva

Pod pojmem sanace vlhkého zdiva se rozumi dosazZeni vyrazného a trvalého snizeni obsahu vlhkosti
v podzemnim a nadzemnim zdivu staveb, které bylo dlouhodobé namdahano ucinky zemni vihkosti a po
povrchu terénu stékajici a od ného odstfikujici srdzkové vody. K sanacim je nutné pfistupovat takovym
zpUsobem, aby kombinovanym pouzitim rlznych hydroizola¢nich a vysusSovacich technologii a
stavebnich Uprav podle podminek objektu a jeho okoli, byl na ném vytvoren komplexni sanacni systém.
Tento systém by mél prednostné odstrafiovat priciny, a nikoliv jen dusledky vlhnuti stavby. Podle
pouzitého hydroizola¢niho a vysusovaciho principu se sanacni zpUsoby, tykajici se namahani zdiva zemni
vlhkosti rozdéluji na pfimé a nepfimé.

Metody pfimé — Mezi technologie s absolutnimi Gcinky se zarazuji zplsoby mechanické jako vkladané
hydroizolace do strojné nebo ru¢né profiznuté spary nebo do probouranych otvor( ve zdivu a zarazeni
ocelovych plechi do lozné spary cihelnych konstrukci.

Z dalsich metod pfimych se jedna o infuzni a tlakové injektaze a o metody elektroosmotické na principu
aktivni elektroosmézy, vzduchoizolacni systémy aj.

Metody nepfimé — Tyto metody snizuji hydrofyzikdlni namahani konstrukci. Spocivaji hlavné v provadéni
drendaZi podél obvodovych stén pod terénem, v Upravé vnitfniho prostredi budov (pfirozené a nucené
vétrani mistnosti a prostor, zejména podzemnich). V Upravé terénu vné staveb a ve vytvareni
vodonepropustnych clon v okoli objektu, sanacni omitkové systémy aj.

Upozorniujeme, Ze zakladnim predpokladem uUspésné sanace vlhkosti je odstranéni vsech lokalnich
zdroji vlhkosti, které jsou jiného charakteru, neZ pfirodniho (napf. vadné destové svody, chybné
spadovani zpevnénych ploch k objektu, vnéjsi povrchové paroneprodysné Upravy stén, zatékani do
objektu, poskozené instalacni rozvody atd.). Objekt vzhledem ke stavebné-technickému provedeni a
charakteru objektu ma rfadu omezeni v podobé rozdilnych vyskovych Urovni konstrukci, masivnich
konstrukci zdiva a omezeného vétrdni pfizemnich prostor aj. Soucasné je brano v potaz, Ze v pfizemi
(1.NP) jde o vyuZivané prostory se specifickymi hygienickymi pozadavky.

Navrh sanace je zpracovan v souladu s CSN P 730610 ,Hydroizolace staveb — Sanace vlhkého zdiva —
Zakladni ustanoveni” a souvisejicich predpisi. NavrZena opatfeni nejsou s odolnosti proti tlakové vodé.
Po zvaZzeni vsech omezeni, které byly dany konstrukci a umisténim daného objektu, na zakladé
predchoziho prizkumu a po zvaZzeni prednosti a nedostatk( jednotlivych technologickych postupl bude
sanace vlhkého zdiva fedena v souladu s €l. 4.3 CSN P 730610 pomoci p¥imych hydroizolaénich metod
nasledovné:

Odstranéni pficin vlhkosti

— Obvodové zdivo a vnitfni zdivo se zasypem zeminy z rubové strany objektu, ale i Stitovd sténa
v ndvaznosti na sousedici nemovitost ZS budou fedeny technologii aktivni (mirné-dratové)
elektroosmdzy. Technologie elektroosmézy musi spliiovat pozadavky CSN P 730610 a ONORM B
3355-2. Technologie musi byt jednoznacné definovana kladnym a zapornym pdélem se souc¢asnym
napojenim na zdroj elektrického proudu. Vylouéeny jsou technologie na principu
magnetokinetickych a elektrokinetickych a technologii, pokud nebude zajisténa instalace se
zabudovanim (+) péll do zdiva a funkénim uzemnénim (=) pélu v navrZeném poctu dle vykresové
dokumentace. Budou pouZity materidly s dlouhodobou Zivotnosti a nizkym provozovanym
napétim (do cca 6 V).

— Vnitfni oboustranné pfistupné stény budou pro odvlhéeni feSeny dodate¢nou mechanickou izolaci
podiezanim lanovou pilou s vloZzenim fdliové izolace se zaklinovanim. Mechanické technologie jsou
navrzeny z ddvodu dlouhodobé Zivotnosti (> 90 let) s ohledem na charakter plsobeni vihkosti
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z podloZi. Pouze v obtiZzné pfistupnych mistech horizontdlni tlakovou injektazi. Pro zamezeni pfenosu
vlhkosti do navazujicich konstrukci budou provedeny vertikalni injektaze.

Podél casti severozapadni pricelni fasady (pod prostorem velké jidelny a kuchyné — ul. Nadrazni) a
jihozapadni fasady - ul. Karoliny Svétlé) bude provedena rubova izolace pomoci nerezovych desek od
konstrukénich vrstev pochlzich ploch. Soudasti praci je demontaz a zpétnd montaz Zulovych kostek.
Pro izolaci je uvaZovano se svislou izolaci technologii nerezovych chromniklocelovych desek
spojovanych zamky. V mistech plvodnich sklepnich oken se predpoklada vynechani rubové izolace
po obvodu pro jejich znovuobnoveni a zprovoznéni pomoci tzv. anglickych dvork(. U pfipojek do
objektu (vodovod a plynovod) bude proveden rucni vykop pro jejich obnazeni, aby nemohlo dojit
k poskozeni. Vykop bude do stanovené urovné, tj. pod strop 1.PP a zpétna Uprava rubové izolace
bude provedena hydroizolac¢ni stérkou. Pfed zahdajenim zemnich praci budou vytyéeny inZenyrské
sité v¢. jejich pripojek a prace budou provadény dle stanovenych podminek jednotlivych spravc( a
provozovatell. (Alternativné lze uvaZovat v pripadé mélkych vykopul s technologii velkoplosSnych
izola¢nich desek).

Piskovcové obklady v soklové ¢asti budou pfi provadéni sanacnich praci chranény pfed znecisténim a
poskozenim foéliemi. Do piskovcovych obkladd nebude zasahovéano.

Odstranéni dusledka vihkosti

Pro obnovu vnitfnich povrchl v pfizemi (spojovaci chodby a prostory socidlniho zafizeni) budou
pouZity omitkové systémy se zvySenou odolnosti proti plsobeni vihkosti a soli. Malby budou
silikatové s velmi nizkym difiznim odporem a omyvatelnou Upravou.

Pro obnovu vnitfnich povrch( stén v prostorech kuchyné a jidelny budou pouZity systémy

s moZnosti zamezit vzniku kondenzace a vyskytu plisni. V kuchyni budou provedeny lokalni opravy
poskozenych omitek systémem se zkracenou technologickou dobou a soucasné nad obklady bude
provedena hloubkovd nuta do zdiva. Malby budou s velmi nizkym difdznim odporem a odolnosti
proti kondenzaci z divodu vysoké vnitini relativni vihkosti.

U zdiva suterénu bude hrubé ocisténi omitek. Doocisténi bude mechanicky za pouZiti ryZovych
kartaca. Pro zvétSeni odparné plochy a otevieni pdrovitosti zdiva pro odvod vodnich par v 1.NP a
1.PP bude soucasné provedeno celoplosné proparovani zdiva s hloubkovym odsparovanim. S dalsi
povrchovou Upravou rezného zdiva v suterénu kromé prostor kotelny neni uvazovano. Diléi projevy
vystupu vykvétotvornych soli nebudou povaZovany za zdvady a dlvod kreklamaci a budou
odstrafovany v ramci bézné zdchovné udrzby.

Ostatni — odstranéni lokalnich zdvad od plsobeni atmosférickych srazek

Ve vztahu na snizeni vihkosti obvodovych stén bude zejména nasledujici:

Ukoncovaci listy novych rubovych izolaci budou osazeny pod urovni zadlazby, aby byl zachovan
vizualni vjem a bylo omezeno zasakovani do suterénniho zdiva od atmosférickych vlivli. Ukoncovaci
lista soucasné slouZi pro oddilatovani konstrukéni vrstvy zadlazby od konstrukci objektu. Pro oddéleni
od piskovcovych prvkl bude pouZita félie PEHD s oboustrannou pfilnavostni paskou bez zdsahu do
piskovcovych prvka.

V predstihu bude provedeno monitorovani stavajiciho odvodu srazkovych vod z destovych svod( pro
ovéreni a zprovoznéni bezeSkodného odvodu s napojenim na obecni kanalizaci. Soucasné budou
provedeny kamerové zkousky pro leZzaté (popf. i svislé) kanalizace.

Bude provérena i funkénost stérbinového odvodu z plochy nddvorniho htisté.

Ostatni — poZzadavky na vnitini Upravy

Podél obvodové stény ve spojovaci chodbé v 1.NP v rozsahu sanace budou provedeny, pokud nebude
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dohodnuto jinak, demontdze a zpétné montaze otopnych téles. Pro odpojeni bude provedeno
vypusténi topného systému, popr. zamrazovani rozvodU. Toto se tyka u radiator v 1.PP.

— Veskeré podlahové konstrukce v 1.NP v zéné sanace budou ochrdnény proti poskozeni pokladkou
geotextilii s naslednym pfipoloZenim félii pfi osekdvani omitek a jejich ndsledné obnové. Obdobné
bude zakryto i strojni kuchyrské vybaveni.

— Prekotveni stavajici elektroinstalace bude nehygroskopickymi materidly (pouZziti sadry aj. je
vylouceno).

— Ve spojovaci chodbé prijmout opatfeni, aby nedosSlo pokud mozZno k poskozeni stévajicich
keramickych sokl{ (s jejich obnovou neni uvazovano).

— V1.PP bude provedeno utésnéni prostupl pres obvodové zdi do ul. Nadrazni a Karoliny Svétlé
(plynovodni a vodovodni pripojka aj.).

— Prostory mimo provoz vzduchotechniky budou feseny aktivnim odvétravanim s vyuzitim stdvajicich,
popt. plvodnich otvorl (sklad pradla aj.). Toto neni predmétem navrhu sanacnich opatieni, ale bude
feSeno samostatnym projektem.

— Stavajici obloZeni stén v chodbé, jidelndch a kuchyni bude zachovéno, nebot je pfedpoklad, Zze dojde
k celkovému snizeni stén, a to jak obvodového, tak i vnitfniho zdiva.

Doporucené opatreni

— Provedeni obnovy a zprovoznéni plivodnich okennich otvor( suterénnich prostor systémem tzv.
anglickych dvorkd svyuZitim pro odvétravani. Prace budou feSeny samostatnym stavebnim
projektem.

— Vyklizeni suterénnich prostor od suti (prdce budou provadény provozovatelem v ramci zachovné
udrzby, nebot nemaji vliv na poskytované zarucni [hity).

— Zprovoznéni stavajicich odvodnovacich kandalkli vsuterénu z predchoziho obdobi pro odvod
prasakovych a spodnich vod — prostory pod druZinou a socidlnim zazemim v 1.NP. Prace budou
feSeny samostatnym projektem mimo ramec ndvrhu sanacnich opatreni, provozovatel objektu ale
v ramci zachovné udrzby provede jejich vycisténi a zprichodnéni.

3. Popis jednotlivych zvolenych technologii

>  Aktivni (mirna-dratova) elektroosmoza

Technologie je navriena pro odvlhceni a odsoleni obvodového pfizemniho a suterénniho zdiva objektu.
Pro instalaci vodi¢ll ( + pdl) je uvazovano s jejich umisténim do degradovanych ploch v suterénu pod
Urovni stavajici izolace pod stropem. Pro instalaci tyCovych elektrod ( - pdl) v problematickych ¢astech je
uvazovano s jejich umisténim pod Urovni stropu. Do pfizemnich prostor 1.NP kromé chodby a podesty u
schodisté do suterénu je predpokladano, Ze nebude zasahovano.

Pro instalaci technologie drdtové (mirné) elektroosmozy provddejici firma predloZi osvédceni pracovniki pro
montdZ v souladu se zdkonem ¢ 250/2021 Sb. §19 v platném znéni.

Pred zahdjenim praci bude predloZen technologicky postup provddéni praci vc. vzorkovdni pouZitych
materidlt pro ovéreni souladu se stanovenymi standardy dle projektové dokumentace.

Popis technologie

Jedna se o ovlivnéni pohybu tekuté faze (mineralizované vody) pérovitou pevnou fazi (materidlem) pod
vlivem Gcinku stejnosmérného elektrického proudu. Systém predpoklada umisténi elektrod ve zdech a
v zemi, napajenych elektrickym proudem s malym napétim. Pavodni béZné dostupné, avsak snadno
korodovatelné materialy elektrod jsou v soucasnosti nahrazovany vysoce odolnymi materialy. Elektrody
se umistuji v pfedepsanych vzdélenostech do zdi a vzajemné se spolu vodivé propojuji. Vzniklé elektrické
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pole brani kapilarnimu vzlinani vody. Vodice jsou napojeny na fidici systém, ktery reguluje mnoZstvi
elektrického proudu dle urovné vihkosti.

Elektroosmoticky systém pro vybudovani elektrického pole pouZiva napéti max. 5 voltl (stejnosmérné
napéti 2,8 V). Timto nizkym napétim jsou dostatecné eliminovany nebezpecné reakce rozkladného
ucinku na malty a ocelové zabudované prvky ve zdivu.

Elektroosmoticka technologie slouzi pro odstranéni pfi¢in zemni vihkosti a svym zplsobem nahrazuje i
svislou izolaci, a to predevsim u stén s vétsi Sifrkou. Elektroosmdza neplsobi proti tlakové vodé ani proti
lokalnim porucham (poskozené destové svody, prisaky do podlozi vlivem zatékani z ptilehlych ploch aj).
Pfi realizaci je nutno dbat na odizolovani kovovych (vodivych) prvkd vrozsahu pUsobnosti
elektroosmozy.

Schéma elektroosmotického okruhu

Revizni skFin
ANODA

220V

mozné
£ okruhy

KATODY

Ridici pFistroj

Jedna se o digitalni pristroj zobrazujici mérené Udaje (zejména o pratoku proudu v mA). Soucasné je zde
zabudovano pocitadlo provoznich hodin, které kontroluje skutec¢né provozované hodiny (z divodu
vypadka v siti, popf. jiné poruchy ¢i nezodpovédné odpojeni od sité). Pro fidici jednotku je nutno zajistit
dodavku el. energie — sitovy rozvod 220 V/50 Hz ze samostatné jednofdzové zasuvky (samostatné jisténi
z elektrorozvadéce) a vystupni revizni zpravu. Ridici jednotky budou osazeny v prostorech na
nepristupném misté pro verejnost. Na objektu budou osazeny dvé fidici jednotky, jeji umisténi je
vyznaceno v dokumentaci (prostor kotelny).

Sitovd elektroda (anoda + pdl)

Kladna elektroda ma tvar sitky vy$sky 250 mm s ptilozenym zdrojovym kabelem (kontaktnim vodi¢em)
uchycenym prosttednictvim mechanickych pfichytek, pfimo na ptipraveny povrch zdiva. Sitové elektrody
jsou vyrobeny z pletiva ze sklenénych vlaken potazeného elektricky vodivym lakem s grafitovou naplini.
Pro ucinnost je vyZadovana husta soustava mtizek v rastru cca 25 a 100 ks na bézny metr v¢. podélného
zesileni pro zajisténi ucinnosti a bezproblémové prilnavosti ke zdivu. Sitova elektroda s kontaktnim
vodi¢em (+ pdl) bude osazena v zéné degradovanych (obnovovanych) omitek suterénu. Jeji vyskové
umisténi bude upfesnéno na zdkladé % hmot. vlhkosti zdiva.

Kontaktni vodic¢

Jedna se o tfivldkno z titanu — stfibro v poméru 3:4 obaleného umélou hmotou se specialni tvrzenou
barvou na povrchu, aby byla zajisténa neporusenost vodice pfi manipulaci a instalaci. Kontaktni vodic se
sklada ze tfi zil, kdy kazda Zila obsahuje 4 vlakna stfibra a 3 vlakna titanu. Pfipadné pouziti samotného
titanu bude posouzeno pred realizaci po pfeméreni elektrického potencidlu zdiva a odsouhlaseno
generalnim projektantem. Tato skladba je rozhodujici pro zajisténi standardniho potencidlu a plné
funkénosti elektroosmotického systému. Plast vodice musi mit velmi nizky mérny odpor.
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Kontaktni vodi¢ je uloZen vcca 1/3 vysky sitové elektrody. Je odolny vici korozi a mechanickému
poskozeni. Z vnéjsi strany je opatfen drazkami zajistujici pridrznost po zaomitnuti ke kladné elektrodé.
Vsechny pouZzité materidly splfiuji podminky chemické, elektrochemické a biologické odolnosti.

Plast vodice je potazen elektricky vodivym lakem s grafitovou naplni a na sitovou elektrodu (v misté
podélného zesileni) je prichycen umélohmotnymi pfipojkami.

Zemni elektroda (katoda — pdl)

Funkci zaporné elektrody je vytvoreni protipdlu elektrody kladné, ¢imz dochazi ke vzniku elektrického
pole mezi obéma podly. Elektrody jsou dotovany stejnosmérnym proudem z napajee a budou
instalovany Sikmo pod nosnymi zdmi. Katody jsou tycové vyrobené z elektricky vodivého, grafitem
plnéného plastu. Jsou navzajem propojeny kabelem opatfenym dvojitym izolacnim plastém. Praméry
tyci jsou cca 20 mm a jejich délka je cca 500 mm. Zaporné elektrody budou rozmistény po osovych
vzdalenostech do 4000 mm a navzajem propojeny. Osova vzdalenost stanovena projektantem v
dokumentaci je zdvazna. PoutZiti ocelovych, popt. nerezovych tyci je vylouceno. Zemni elektrody budou
osazeny nad Urovni podlah suterénu.

PoZadavky na zabudované komponenty mirné (dratové) elektroosmdzy

Dlouhodobou funkcénost mirné (dratové) elektroosmdzy podminuje kvalita pouzitych prvkl zatizeni a
materiald. Sledovanym faktorem je elektrochemickd odolnost elektrod, zejména odolnost anody, na
které muze dochazet k oxidaci a naslednému ,,anodickému rozpusténi“. Proces anodické rozpustnosti se
fidi Faradayovym zakonem. Elektrochemicka odolnost zedni (kladné) elektrody urcuje Zivotnost a dobu,
po kterou bude zafizeni fungovat. Funkce zafizeni je zavisld na elektrickych odporovych pomérech
v okruhu zdroj — zedni elektroda — zdivo — zemni elektroda — zdroj. K nejvétsim zménam dochazi tedy na
anodé, ktera se elektrochemicky rozpousti a jeji elektricky prechodovy odpor roste v Case.

Zabudované komponenty kladné elektrody musi mit elektrochemicky ekvivalent E. niZ$i nez 1*10°
kg/A*rok. Pro aktivni komponenty mirné (dratové) elektroosmézy je vylouceno pouziti materialu na
bazi médi, oceli, aj.

Elektrochemické ekvivalenty vybranych materialt

Material Priblizné hodnoty elektrochemického ekvivalentu E.
[kg/A*rok]

Méd' (Cu) 20

Ocel (Fe) 10

Uhlik (C) 1

Ferosilicium (FeSi) 0,2

Platinovany titan (Ti-Pt) 1*10°

Titan s povlakem oxid(i a vzacnych kovi 4*107

Postup praci
— Pred zahdjenim je nutno, aby byly provedeny veskeré instalace, popf. zaloZzeny chranicky v prostoru

realizované technologie
— Vyrovnani nerovnosti na povrchu stén (po odstranéni omitek)
— Pfichyceni sitové elektrody a propojovaciho vodice
— Aplikace kontaktni omitky
— Instalace zemnich elektrod
— Napojeni propojovaciho vodice
— Dodavka montaz Fidici jednotky s napojenim na sitovy rozvod
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Ostatni
— Provozni naklady jsou zanedbatelné — cca 26 kW/rok (s postupnym vysousenim v nasledujicich
letech jsou naklady nizsi)

Prednosti technologie

— Vysouseni zdiva probiha bez stavebnich praci, proto nem{ze dojit k naruseni statiky odvlh¢. objektu,
jeho stavebni podstaty, a tudiz nemohou vzniknout na budovach zadné skody.

— Pro proces odvlh¢ovani nejsou prekazkou jakékoli tloustky zdi. Lze proto odstranit vlhkost i z jinak
velmi problematickych konstrukci.

— Vysouseni a odsolovani zdiva probiha v celém profilu stavebnich konstrukci.

— Vysouseni a odsolovani zdiva probiha v celém profilu stavebnich konstrukci.

— PFi vysuSovani zdiva aktivni elektroosmézou jde o metodu, kdy dochazi ke sniZeni stupné zasoleni
zdiva, tj. pfi nuceném pohybu iontl v elektrickém poli a migraci vody dochazi k transportu
stavebnich vodorozpustnych soli, které se usazuji na povrchu. Uplné odstranéni soli neni prakticky
nikdy mozné, ale jde o minimalizaci negativnich G¢inkQ a sniZeni jejich obsahu. Dale lze redlné
pocitat se skutecnosti, kdy difuzi vodnich par ve zdivu dojde k pfirozené migraci koncentrovanych
iontl ve zdivu do mist s nizsi koncentraci (tzv. plisobeni osmotického tlaku).

— Vhodny casovy predstih instalace technologie pred naslednymi sana¢nimi pracemi mize podstatné
pozitivné ovlivnit podminky jejich provadéni a ve svém dlsledku tyto prace zjednodusit a zlevnit.

— Odvlhceni objektu se pfiznivé projevi na zlepseni vnitroklimatu.

» Podfezani zdiva diamantovym lanem — vniténi oboustranné pfistupné stény

Technologie je navriena pro dodatecnou izolaci casti vnitfniho smiseného zdiva objektu. V misté
podrezavani se otluce omitka, podél zdi musi byt tvrdy, dostatecné rovny podklad v Sifce cca 2,0 m pro
instalaci stroje. Do pfedem provrtanych otvoru se vloZi fezné diamantové lano. Pohybem lana, fizenym
kladkami, prstence s nalepenymi priimyslovymi diamanty protiznou i ty nejtvrdsi materialy. Po profiznuti
zdi do délky cca 1 m se do profiznuté a procisténé drazky vloZi néktery z typu izolace na bazi polyetylénu
nebo sklolaminatu o tloustce 2,0 mm. Pruh izolace délky 1 m a Sife takové, aby nepresahoval tloustku
zdi, se v drazce upevni rozpérovymi kliny, které se do drazky musi natlouci. Jsou dodavany v rGznych
tloustkach podle $ife Fezu a poufZité izolace. Klin z plastu ma unosnost min. 270 kg/cm?. Kliny se vkladaji
do zdi oboustranné v roztecich cca 20 cm. Délka klinu je pouzita podle Sife zdi. Mezi kliny musi byt
v podélné ose zdi mezera 10 cm. Po té ndsleduje profiznuti dalSiho metru zdi a cyklus se opakuje s tim,
Ze presahy izolaci navzdjem musi byt 5 cm. Vypliovani drazky: Drazka se oboustranné omitne
cementovou maltou s vodoodpudivymi ptisadami. Po 80 az 100 cm se vloZi injektazni trubky 0 1,8 a
délky 13 cm. Smés 20% pisku, 80% cementu a plastifikdtoru se pomoci injektdzniho zafizeni vstfikuje
tlakem 0,1 MPa do pfipravenych otvor(. Po zatvrdnuti se trubky vyjmou, odfizne se prebytec¢na izolace a
provede sana¢ni omitka. Urover provedené hydroizolace bude v co nejnizéi Urovni, aby nedochazelo
k vyssi koncentraci vihkosti pod provedenou vodorovnou hydroizolaci. Pfi dodatecné izolaci je pocitano
pfi provadéni se ztizenou obtiZznosti z didvodu vyskytu smiSeného zdiva, tvrdosti loznych spar a
zvétSenych tlousték.
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» Dvourada injektaz akrylatovymi gely — vnitfni zdivo suterénu a oboustranné nepfistupna mista
Popis technologie

Akrylatové gely jsou viceslozkové reakéni pryskyfice na akrylatové bazi. Maji velmi nizkou vizkozitu, ktera
se pfibliZzuje vizkozité vody. Po zreagovani misicich pripravkl se vytvofi elasticky flexibilni hydrogel, ktery
je schopen pojmout ohrani¢ené mnoZstvi vody pro dlouhodobé udrzeni mechanickych vlastnosti.
Stavebnétechnické parametry pro akrylatové gely budou stanoveny na zakladé laboratornich vysledki
z protokolu o vlhkostnim prizkumu pred vlastni realizaci s odsouhlasenim TD investora. Vzhledem
k charakteru zdiva je moZno pouZit i beztlakové injektaze na bazi injektaznich krémda, kdy vodny roztok je
obalen aktivni latkou.

Pracovni postup

— Provedeni vrtd 0 12 mm v osové vzdalenosti cca 100 — 150 mm ve 2 vyskovych Urovnich a jejich
vycisténi stlacenym vzduchem.

— Osazeni pakrd O 14 mm se provede mechanicky tj. narazenim do predvrtaného otvoru, pakr
obsahuje kulickovy uzavér.

— Vlastni tlakova injektdz tlakovacim zafizenim.

— Pripadny vyskyt kaveren se zjisti jiz pfi vrtani otvor(, popft. pfi vlastni injektazi.

— Injektazni hmoty se aplikuji v jednom pracovnim kroku v plném objemu i v pfipadé vyskytu kaverny.

— Poinjektazi se provede demontaz pakrd a pripadné zapraveni vrtd.

Dodatecné horizontdlni clony mohou byt pouZity jak u zdiva s niZsi vlhkosti, tak i pfi hodnotach vysokého
zamokfeni cihelného zdiva bez pfedchoziho predsusovani. Stavajici stupen zasoleni zdiva neni pro
ucinnost provedené injektdzni clony rozhodujici. Sanace zdiva je na rozdil od béZnych chemickych
injektazi a jim obdobnym technologiim velmi spolehliva, nebot rozdilné zavlhéeni konstrukci v sanované
konstrukci je systémem akrylatovych injektadzi eliminovdno. Vertikalni izolace injektazi zabranuje
prenosu vlhkosti z vnitfnich stén do obvodového zdiva.

SCHEMA ROZMISTENI VRTU:

» Technologie jednofadé tlakové injektaze — svislé oddéleni pro zamezeni pfenosu vihkosti

Pracovni postup

— Provedeni vrtd @ 12 mm v osové vzdalenosti cca 100 — 120 mm a jejich vycisténi stlatenym
vzduchem.

— Osazeni pakrd @ 12 mm se provede mechanicky, tj. narazenim do pfedvrtaného otvoru, pakr
obsahuje kulickovy uzavér.

— Vlastni tlakova injektaZz tlakovacim zafizenim.

— Pripadny vyskyt kaveren se zjisti jiz pfi vrtani otvor(, popf. pfi vlastni injektazi.

— Injektazni hmoty se aplikuji v jednom pracovnim kroku v plném objemu i v pfipadé vyskytu kaverny.
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— Po injektaZzi se provede demontdz pakr( a pfipadné zapraveni vrtl (vlastni vrty nejsou jiZ
vyplriovany).

— Alternativni injektazi je i beztlakova injektaz pomoci injektaznich krém( (viz predchozi popis
technologie).

SCHEMA ROZMISTEN| VRTU

100 - 120700 - 120

o £ 12 mm

4. Stavebné-technické reseni

4.1 Provedeni rubové izolace

» Provedeni odkopu pro rubovou izolaci

Po obvodu objektu z ulice Nadrazni a Karoliny Svétlé bude proveden ¢asteény vykop pro provedeni
rubové izolace zdiva. Soucasti praci je demontdZ a zpétnou montdz Zulové mozaikové zadlazby vc.
konstrukénich vrstev, aby bylo provedeno oddilatovani a omezeni vlivu zdsahu od atmosférickych vliva.
Vykop z ulice Karoliny Svétlé bude vyuZit i pro montaz aktivni (mirné-dratové) elektroosmdzy. Pro svislou
rubovou izolaci z ulice Nadrazni jsou uvaZovany systémy bezvykopovou technologii pomoci nerezovych
chromniklocelovych desek spojovanych zamky, popt. hydroizolaénimi panely.

Veskeré zemni prace provadéné v ochranném pasmu plynovodu, elektrickych siti a jinych spravca di
provozovateld musi byt provadény standardnim rucnim naradim bez pouZiti mechanizace. Pred
zahdjenim praci musi byt kabelova vedeni vytyceny spravcem siti a v pfipadé nejasnosti bude provedeno
rucni odkryti kabelovych a trubnich rozvodi. Pfi zpétné Upravé vykopu bude spravce siti pfizvan ke
kontrole pred zakrytim. Dodavatel zemnich praci je povinen dodrZovat stanovené pisemné podminky a
pozadavky prislusného spravce (provozovatele) inZenyrskych siti. Po obvodu objektu v navaznosti na
pfipojky do objektu bude proveden vykop pro provedeni rubové izolace zdiva. Dno vykopu bude
v pficném spadu min. 3 % od objektu. Pfed zapocetim vykopl bude provedena sonda. ObnaZené
zakladové zdivo se mechanicky odisti a docisti tlakovou vodou s ponechdnim zdiva v rezné podobé.
Soucasné budou dozdény ptipadné kaverny. Vykop bude zajiStén proti zatékani srazkovych vod, aby
nedochdazelo k podmaceni dna vykopu srazkovou vodou. Zpétny zasyp nesmi byt proveden zvodnélou
zeminou i stavebni suti. ZpUlsob a redlnost provedeni vykopu je odvislé od charakteru podlo?Zi.

>  Provedeni rubové izolace naraZzenim nerezovych desek a systému folii — obvodova sténa ul.
Nadrazni

Vzhledem k ptipadné obtiZznosti provedeni rubové izolace po vnéjsim obvodu bude svisla izolace provedena
nerezovou deskou, aby bylo zamezeno dosedani vykopu a aby nebyly dotéeny inZzenyrské sité, kromé pripojek
do objektu. U kfizeni s plynovodni a vodovodni pfipojkou bude rubova izolace s provedenim hydroizolacni
stérky a ochrannou nopovou félii. Toto kfizeni bude provedeno v rozebiratelné Upravé (hydroizolaéni stérka
s ochrannou fdlii), aby byl zajistén bezproblémovy pristup v pfipadé pozadavku na opravu ¢i obnovu pfipojek
do objektu.
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Popis technologie a zplsobu provedeni

Svisla rubova vertikalni izolace nerezovymi chrom-niklocelovymi plechy spojované zamky predstavuje
progresivni technologii resici svislé izolace objektll. Z celé fady vyhod tohoto feSeni je tfeba zdlraznit
zejména:

¢ Vysoky stupen ochrany pronikajici zemni vihkosti zamkovym spojem plech

¢ Vysoka mechanickd a chemicka odolnost izolace proti plsobeni posypovych soli

¢ Minimalni prostorové naroky na aplikaci a z toho vyplyvajici nizké dodatkové naklady na vykopy, na
Upravy navazujicich na objekt apod.

¢ Technologii nelze provést tam, kde se ocekavaji ucinky tlakové vody

¢ Vseobecné Ize tuto metodu mechanické vertikdlni zadbrany pouzit u objekt(, které maji konstrukce
spodni stavby a nadzemni zdivo zavlhlé vlivem zemni kapilarni vihkosti a je zvlast vyhodna pro objekty,
kde neni mozné provést nebo je obtizné odkopani nebo odbagrovani zeminy, protoZe tyto vinité plechy
jsou bez potreby vykopovych praci zaraZzeny specidlnim strojem do zemé pod Uhlem 180° ve vzdalenosti
min. 5 cm od hrany zdi, a to aZ do stanovené Urovné. Vzdalenost se stanovi dle nerovnosti rubového
obvodového zdiva. Podélné ohyby z obou stran po celé délce desky zajisti pevné a kapildrné nevodivé
spojeni i v rohovych mistech objektu.

Pred zahajenim praci budou vytyceny vsechny podzemni inZenyrské sité a zafizeni jednotlivych spravcl a
provozovatell v prostoru provadéni praci. Aby nebyly poruseny stavajici pripojky, je tfeba je pred
zahajenim praci zaméfit, popt. obnazit vykopanim sondy, obejit je a zvlast doizolovat.

Tento zpUsob vertikalni izolace zcela zabrani dalsimu namahani konstrukci objektu bocni zemni vihkosti
a nedochazi pfi ném k rozsahlému naruseni zpevnénych ploch pro pési dopravu, nedochazi k
podstatnému zaboru prostranstvi a neni zasadné omezeno uzivani dotéenych ploch.

Pouzity material na vertikdlni izolace: chrom-niklocelovy plech zprofilovany 1.4301 s obsahem chromu
pfes 18 % a niklu pfes 8,5 %. Pevnost 1200 N/mm?. Kvalita tohoto materialu je dileZita pro poskytnuti
dlouhodobé zaruky. Vzhledem ke stavebnétechnickému provedeni spodni stavby muize byt rubova
izolace provedena tzv. kombinované s technologii izolaci hydroizolacni stérkou a ochrannou félii.

» Provedeni svislé (rubové) izolace — hydroizolacni panely na ochranu zakladl staveb — alternativni
feSeni
Po obvodu objektu z ulice Karoliny Svétlé bude proveden rucni vykop do hloubky pod urovni stropu
suterénu. Hloubka vykopu miZe byt upravena dle skutecnosti pfi obnazovani konstrukci. Svisla rubova
izolace po obvodu je fesena pro zvétSeni odparné plochy zdiva hydroizolacnimi panely na ochranu
zakladl zdiva. Veskeré zpevnéné plochy ze Zulové zadlazby vE. konstrukénich vrstev v misté vykopu
budou rozebrany, zpétna Uprava bude s uvedenim do plvodniho stavu.
Panely svou tloustkou 70 mm a vysokou pevnosti nahrazuji jiné druhy rubovych izolaci. Obvykle se jedna
o pamatkové chranéné a historické objekty. Jednotlivé panely se spojuji mezi sebou pomoci zamkl po
jejich obvodu.
Veskeré styky hydroizolacniho systému jsou sodolnosti proti plsobeni zemni vlhkosti. Spoje
hydroizolaéniho systému a jeho krycich list nejsou plynotésné a tim je umoznén odvod vodnich par pfi
navyseni parcidlniho tlaku ve vzduchové mezefe. Pfipadny vliv kondenzace sohledem na zplsob
provedeni a zaloZeni odvétravacich panell neni podstatny. Ukoncovaci lista bude z divodu castecné
nerovnosti zdiva vyrobena jako atyp znekorodujictho médéného materidlu, popf. pomoci
tvarovatelnych fdlii na bazi PVC s dlouhou Zivotnosti. Panely v¢. listy budou ukonceny pod Urovni
piskovcovych soklovych obklad.

Vlastnosti
— oddéleni okolni plady od zaklad(
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— odolnost v tlaku

— vysoka vodotésnost diky systému zamk( s prekrytim
— odpada nutnost obsypu zékladl poréznim materidlem
— odolnost proti poskozeni a prordstani kofen(

— jednoduchd instalace a vysoka ucinnost

4.2 Uprava povrchi vnitfnich a vnéjsich

4.2.1 Svislé konstrukce

— Pred zahajenim praci na omitkovych systémech v prostorech pfizemi a jejich povrchovych Upravach
je nutno, aby byly provedeny veskeré prace na vSech druzich instalaci.

— Pro provadéni omitek je nutno zabezpedit a kontrolovat dodrZovani technologickych postupl, pfi
jejich aplikaci pomoci strojniho zatizeni a rucniho provddéni musi byt zachovdna a zajisténa
poZadovana technickd charakteristika dodrienim poZadovanych parametrll. NedodrZeni
technologické kazné muze vést pfi bézné aplikaci pouZivané stavebnimi firmami az o 60 % zhorseni
technickych parametr(, coz vede k podstatnému snizeni Zivotnosti omitkovych systéma.

4.2.2 Obnova povrchi

— Poskozené omitky budou opraveny v rozsahu zavlhnuti dle navrhu sanacnich opatreni (Urovné budou
stanoveny na zakladé méreni po odstranéni omitek. Destrukce omitek u obvodovych stén, ktera byla
zplUsobena krystalizaci soli v povrchovych vrstvach, resp. v zimnim obdobi zmrznutim, vedla ke
stavajicimu mechanickému poskozeni. Negativni vliv ma i zasakujici voda z vrchnich drovni stékajici
po fasadé. Horni Uroven odstranéni degradovanych omitkovych systém{ nebude zarezana do ostré
hrany z dlivodu optimalniho napojeni na ponechané omitkové systémy.

— Pro obnovu vnitfnich omitek z dlvodu vlhkosti, zasoleni a s ohledem na charakter objektu budou
pouzity omitky hydrofilni.

— Zdivo bude ocisténo na zdravé jadro, bude pfiznana nerovnost a charakter ptvodniho zdiva. Ocisténi
rezného zdiva bude pomoci ryzovych kartacd a propafovanim konstrukci.

— Po odstranéni degradovanych omitkovych systém( bude provedeno preméreni vlhkosti zdiva pro
pfipadnou lokalni Upravu rozsahu obnovy omitkovych systém.

— Pro prilehlé zpevnéné pochizi plochy v bezprostfednim okoli objektu je nutné, aby majetkovy
spravce byl schopen garantovat, Ze z hlediska zplsobu provedeni nebude dochazet k zatézovani
vlhkosti od ucink( atmosférickych srazek do obvodovych konstrukci objektu.

» Omitky vnitini

— Omitkové systémy pro obnovu vnitfnich povrchi v 1.NP budou hydrofilni jadrové omitky s tepelné-
izolaénimi G&inky. Omitky budou pIné v souladu se smérnici WTA 2-9-04 a CSN EN 998-1. P¥ed aplikaci
bude dolozZen platny certifikat s platnosti k datu provadéni.

— Omitkovy systém musi splfiovat poZadavky pro opravy, renovaci a sanaci vlhkého zdiva i zatizeni
vodorozpustnych stavebné skodlivych soli a musi deklarovat vhodnost pouziti ve vnitfnich i vnéjsich
prostordch na rozdilném charakteru zdiva (cihla, smiSené zdivo aj.).

— Maltové smési aplikovany pro obnovu omitek na historickém zdivu budou mit mensi pevnost nez
toto podkladni zdivo. PouZiti maltovych smési na bdazi cementu a jim obdobnych materidll je
vylouceno.

» Vnitini hydrofilni sanaéni omitka s tepelné izolacnimi vlastnostmi (omitky v chodbach a socialnim
zazemi)

Jedna se o jednovrstvou, jednoslozkovou hydrofilni jadrovou sanacni omitku, kterd na svém povrchu

zvysuje teplotu, a tim omezuje moznost tvorby povrchové kondenzace. Nanasi se v tloustce maximalné
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40 mm na provedeny sanacni podhoz. Na rozdil od béZznych sanacnich omitek maji tyto omitky zvySenou
odolnost proti degrada¢nim ucinkim soli. Omitka ma vhodné deformacni vlastnosti, nizkou plosnou
hmotnost.

Vlastnosti

J Vysoka paropropustnost

J Nizkd objemova hmotnost

. Spliiuje pozadavky WTA

J Potlacuje vznik plisni, mechd a fas

. Variabilita hydrofobity (m(Ze fungovat nejen jako hydrofilni, ale také jako hydrofobni)

Technické parametry

Soucinitel tepelné vodivosti < 0,09 W/mK

Pevnost v tlaku 1,7 N/mm?2

Pevnost v ohybu 0,6 N/mm?2

Objemova hmotnost (suchy stav) 410 kg/m3

Pfilnavost k podkladu 0,1+0,13 N/mm2 (FP:A/B)

Obsah vzduchu v ¢erstvé omitce >25%

Soucinitel propustnosti vodni pary <9

Doba zpracovani 370 min

Teplota pouziti podklad a okoli od +5°C do +30°C

Rozhodujici parametry
Kapilarni nasakavost W,4 (absorpce vody) > 1,0 kg/m
Hloubka prlniku vody >5mm

Oblasti pouZiti

. Zavlhlé, solemi napadené zdivo
J Vnitini i vnéjsi pouZiti

. Rucni i strojni omitani

J Zamezeni kondenzaci

. Omezeni rlstu plisni

»  Vnitfni sanacni omitkovy systém se zkracenou dobou provadéni (prostory kuchyné a jidelen)
Navrzeny omitkovy systém se sklada ze 3 vrstev, penetrace, podkladni Upravy a vrchni ¢asti omitek.
Vsechny kroky omitkového systému se provadéji béhem kratkého pracovniho postupu. Pfi realizaci je
nutné si urcit celistvé plochy, které bude, diky svym rychleschnoucim vlastnostem, mozné provést
béhem pracovniho dne. Omitky budou provedeny zejména v prostorech kuchyné a navazujicich prostor
jidelny.

Podklad

Podklad musi byt Unosny, pokud mozno rovny, s otevienymi pdry, na povrchu uzavieny, bez hnizd, trhlin
a vystupkdl, zbaveny prachu, separacnich latek nebo vrstev snizujicich prilnavost, jako jsou napf. oleje,
zbytky natérl, krusty a uvolnéné castice. Podklad m(zZe byt vihky, nikoli mokry. Podklad pred aplikaci
musi byt oSetren protisolnym nastfikem a penetraci. Omitky se nanasi rucné.
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Zpracovani
Prvni tésnici vrstva se nanasi v tloustkach min. 5 mm, dalsi vrstvy se mohou nanéset po cca 1 hodiné.

Dalsi vrstva je z lehcené klima omitky ve vrstvé 10 — 25 mm. Cca po 1 hodiné od naneseni posledni vrstvy
je mozné na omitkach docilit finalni jemny vzhled vyhlazen jemnym hladitkem.

Oblast pouziti:

¢ Vlhké a zasolené zdivo a stény

e Stavajici budovy, sklepy

¢ Odsoleni a snizeni vlhkosti

¢ Protikondenzacni vrstva a ochrana na vnitfni hydroizolaci

Vlastnosti vyrobku:

¢ Vysoka odolnost proti solim

e Otevren difuzi vodnich par

e Kapilarné aktivni (nasakavy)

* Tloustka jedné vrstvy 10 — 40 mm
¢ Vhodny pro strojni zpracovani

Technické parametry vyrovnavaci omitka:

Pevnost v tlaku po 28 dnech 13,0 N/mm?
Koeficient nasakavosti w <0,1 kg/(m2.h0,5)
Soucinitel odporu proti difuzi vodnich par p 40

Teplota zpracovani od 5°C

Technické parametry horni omitka:

Obsah vzdusnych dutin >30%

Pevnost v tlaku po 28 dnech 4,9 N/mm?
Tepelnd vodivost 0,148 W/m?3K
Soucinitel odporu proti difuzi vodnich par p 8

Teplota zpracovani od 5°C do 30°C
Absorpce vody 2,73 kg/m?

» Proparovani zdiva — eliminace a snizeni koncentrace vodorozpustnych stavebné skodlivych soli
Vzhledem ke stavu zasoleni bude provedena eliminace a sniZeni koncentrace vodorozpustnych stavebné
Skodlivych soli metodou cisténi povrchu propatovanim zdiva, parnim cisténim ve dvou cyklech véetné
odsavani kontaminované vody a stavebnim vysavacem. Toto je nutno provést co nejdfive po provedeni
odstranéni omitek a ocisténi zdiva. Je nezbytné ihned odvézt odstranéné inertni materidly na skladku,
aby nedoslo k sekundarni kontaminaci. Propafovanim zdiva dojde k otevieni pérovitosti zdiva, a tim i
k bezprostfednimu odvodu vodnich par ze zdiva a soucasné bude provedeno i ¢astecné snizeni stupné
zasoleni zdiva. Proparovani bude provedeno v celém rozsahu obnovy omitkovych systém, a to jak
v pfizemi, tak i v suterénu.

4.3 Prostupy v konstrukcich

Stdvajici netésné prostupy od pripojek v suterénu budou dotésnény pti provadéni stavebnich praci,
pokud budou dotceny. Pfechod pres sténu bude tlakové utésnén s pouZzitim materialll na bentonitové
bazi, popf. polyuretanl a obdobnych tésnicich materiall (pfi vysokém % hmotnostni vihkosti).
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4.4 Bouraci prace

— Budou odstranény stavajici zavlhlé omitky v 1.NP do uréenych vysek a provedeny nové omitky. Po
otluceni omitek bude zdivo ocisténo a odspdrovano do hloubky cca 25 mm. Bezodkladné je nutno
odvézt rumisko (nebezpeci sekundarni kontaminace zdiva solemi). Rozsah odstranéni omitek
v pfizemi bude stanoven po preméreni vlhkosti zdiva, v suterénu bude odstranéni v plném rozsahu.
S povrchovou Upravou zpeviriovanim ¢i hydrofobizaci zdiva v suterénu neni uvazovano. V suterénu
bude zdivo ponechdno vreiné podobé. Sprasovani povrchll s prostupem vykvétotvornych soli u
zdiva v suterénu nebude povaZovano za dlvod k reklamaci praci. Navrh povrchovych udprav v 1.PP
bude zpracovan v delsim ¢asovém odstupu na zakladé pozadavk( pro jejich provozni uzivani.

— Prfipadné vybourani dodatecné vestavénych pticek — 1.PP (mimo prostor kotelny). Budou vybourany
veskeré drevéné zarubné zasazené hnilobou a dfevokaznym hmyzem.

4.5 Ustfedni topeni

V predstihu pred sanacnimi pracemi bude provedena demontdz otopnych téles Ustifedniho vytapéni vc.
vypusténi otopné soustavy. DemontaZz a zpétna montaz muize byt feSena i zamrazovanim potrubi. V co
nejkratsi dobé budou realizovany sanacni prace na obnové povrchd vé. vymalby. Nasledné budou
otopna télesa zpétné osazena v¢. napusténi soustavy s odvzdusnénim a provedenim topné zkousky.

4.6 Ochrana proti prasnosti

— Provedeni protiprachové zabrany u schodisté z 1.NP do 2.NP v¢. zpétné demontaze pro omezeni
prasnosti do vyssich podlaZi z ddvodu mozného kominového efektu.

— Proti poskozeni naslapnych vrstev v sanovanych prostorach budou poloZeny félie s pfichycenim
podél stén na Sitku cca 100 cm pro zajisténi odvozu suti a naslednému provadéni omitkovych
systéma.

— Zafizovaci predmeéty v kuchyni proti zvySené prasnosti budou opatreny prilnavostnimi féliemi.

— Pracovni obuv zaméstnancli zhotovitele budou s podrazkami, které nemohou zanechat negativni
stopy na podlahovych krytinach.

— Pro odvoz suti z odstrafiovanych omitek budou uréeny trasy pro vyvoz materidlu. Toto se tyka i
navozu sanacnich omitek a souvisejicich materiald pro obnovu vnittnich povrchi v ptizemi.

— Pouzivand mald mechanizace musi mit doplikové zafizeni pro odsavani prachu (napt. pro Cisténi
vrtl pro injektaz, rezné kotouce na bruskach, priprava omitek aj.).

— Soucasti dodavky zhotovitele bude provedeni hrubého uklidu, a to jak v prabéhu praci, tak i pfi
predani stavby uZivateli.

4.7 Systém aktivniho odvétrani stavajicich prostor

Princip systému spociva v poutziti energeticky velmi Usporné vymény vzduchu pomoci systému casové
elektronicky fizenych pomalubéznych ventilator(. Po doplnéni s propojovacimi prvky systém pracuje
v rezimu laminarniho proudéni vzduchu. Vymeéna vzduchu je automaticka, bez Ucasti lidského faktoru.
Po svém sefizeni soustava vytvari vdaném prostoru podminky, pfi nichZ je vzdusnd vlhkost Ucinné a
neskodné odvadéna, takZe nedochazi ke kondenzaci vzdusné vlhkosti, naopak jsou stavebni konstrukce i
zafizovaci predméty vysouseny. Jednotka vétrani bude osazena ve stdvajicich mistech a jadrovym
prostupem bude vzduch odvadén do vnéjsich prostor (jedna se predevsSim o prostory WC a skladu
kuchyné).
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4.8 Likvidace plisni dezinfekci aktivnim ozonem

— Vzhledem ke kontaminaci povrchl, ale i samotnych prostor suterénu zasazenych plisnémi a
mikroorganism{ bude provedeno preventivni opatifeni pro kompletni dezinfekci pomoci aktivniho
ozonu (aktivni kyslik). Ozon zcela ucinné likviduje mikroskopické castice vSech zdravi Skodlivych
organism0 v¢. bakterii. Pfi jeho aplikaci je soucasné odstranovan nepfijemny zapach se zatuchlinou.
Generator ozénu produkuje z kysliku ozon (0s), a takto vznikly plyn je vhanén do prostoru, kde
molekuly ozonu aktivné pronikaji do bunék mikroorganismu a likviduje jejich strukturu a nasledné se
pfeméni na neskodny kyslik (Oz). Prostory v dobé aplikace musi byt uzavieny a poté fadné
vyvétrany. Vzhledem kvysoké koncentraci ozonu je nutno dodrZovat bezpecnostni opatieni,
pracovnici musi byt vybaveni ochrannymi prostfedky a fradné proskoleni.

— Napojeni agregatu bude ze stavajiciho zasuvkového rozvodu pomoci propojovacich kabeld. Spotreba
agregatu je velmi nizkd a pohybuje se v hodnotach cca 55 W.

— Prostory po provedeni dezinfekci budou vyvétrany pomoci pfirozeného vétrani.

5. Snizeni vlhkosti zdiva

Pro sniZeni vnitini relativni vlihkosti v ptizemi z mokrych technologickych procestd obnovy omitek budou
pouzity kondenzacni odvlh¢ovace.

V kuchyni a jidelnach v¢. druziny budou instalovany zaznamniky s automatizovanym sledovanim vyvoje
zmén vnitini relativni vihkosti v zavislosti na provoznim rezimu uZivani.

5.1 Upravy povrchii

— Malitské upravy budou provedeny pouze s pouZitim hmot s deklarovanym difiznim odporem Sp< 0,1
m. Do prostor kuchyné a jidelny s vyssi relativni vlhkosti vnitfniho prostfedi budou pouZity
antikondenzacni natéry s odolnosti proti vzniku plisni.

— V exponovanych plochach mize byt proveden otéruvzdorny natér, ale s predpokladem pouZiti natérd
s nizkym obsahem disperznich latek (Sp< 0,1 m).

5.2 Vypiné otvor

— Veskeré ponechané zabudované a nepoSkozené drevéné prvky v suterénu musi byt oSetfeny
preventivné proti vihkosti a hnilobé, pokud nebudou odstranény.

— Pro podkladovou Upravu na dodatecnych, ale i ponechanych, kovovych konstrukcich budou
provedeny protikorozivnimi natéry (neni soucasti navrhu sanacnich opatreni).

— Veskeré stavajici kominové priduchy budou zachovéany a v pfipadé moznosti po provéreni stavajiciho
stavu bude obnovena jejich funkénost, a to jak v pfizemi, tak i v suterénu objektu. Jejich pfipadné
zprovoznéni bude soucdsti samostatného projektu vzduchotechniky mimo rdmec sanacnich opatreni.

6. Méreni a kontrola Gcinnosti systému pro systém elektroosmozy a dodatecnych izolaci

Méreni hmotnostni vihkosti zdiva

1) odporova metoda s vyuzitim mériciho pfistroje
2) gravimetricka, popf. karbidova metoda

3) mikrovinna méreni pristrojem

Popis jednotlivych metod méreni

ad. 1) Méici pfistroje na principu odporu

Ty jsou pouzivany pro orientacni méreni vihkosti na stabilni siti méri¢skych bod(. Je mérena elektricka
vodivost v jednotkach Siemens mezi dvojicemi méficich trnd pevné osazenych ve zdivu. Trny z materialu
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AlFe v dodavanych délkach 90 mm jsou kromé 10 — 20 mm izolovany po celém obvodu plastem. Kontakt
vodivé casti trnu se zdivem se tak odehrava v hloubce. Dobry kontakt trnu s proméfovanym stavebnim
materidlem je zajistén dvoustupfiovym vyvrtem (hloubka 90 mm vyZadujici kontakt vyvrt @ 6,5 mm,
izolovana ¢&ast trnu v hloubce 70 — 80 mm vyvrt @ 8 mm), popf. v mistech s kavernami vloZenim
hydroskopické kontaktni pasty do konce vyvrtu ve zdivu. Fixace trn(l umozniuje opakované méreni a lze
tedy mérit trendy vyvoje vihkosti. Vysledky méreni jsou za pomoci software dodavatele technologie
tabulkové upraveny a prepocteny na % hmotnostni vihkosti. Soucasné jsou porovnany vstupni hodnoty
v dobé instalace a namérené hodnoty pfi kontrolnich mérenich.

ad. 2) gravimetrickd metoda — gravimetrickd metoda se provadi v akreditované laboratofi, kdy pfi
stanoveni obsahu vody se vzorek vysusi do konstantni hmotnosti pfi 105°C. Opakované méreni u téchto
zpUsobl neni mozné. Pfi karbidové metodé se v tlakové nadobé smicha odebrany vzorek stavebniho
materidlu s reagentnim ¢inidlem — tj. karbidem vdpenatym. Voda obsaZend ve vzorku kompletné reaguje
s ¢inidlem. Reakci vznika acetylén. Pretlak tohoto plynu udava stupen vihkosti.

ad.3) mikrovinné méreni pristrojem — pfistroj pracuje rovnéz na principu porovnani rozdilnych
dielektrickych konstant vody a ostatnich materialli ve vybuzeném stfidavém elektromagnetickém poli.
Touto metodou lze detekovat i mald mnoZstvi vody. Pfistroje je dodavan se dvéma typy méficich sond,
pro méreni vlhkosti do hloubky 3 cm a typ méreni vihkosti az do hloubky 30 cm. Je moZno méfit vihkost
nejriznéjsich bézné pouzivanych stavebnich materidll, pfistroj soucasné umoZnuje nastaveni
individualnich korekci pro nespecifikované hmoty. Méreni je velmi rychlé, neposkozuje povrchy
promérovanych materidld a pfi vyznaceni mist méreni Ize provadét opakovana méreni. Vysledky méreni
jsou vyjadreny ptimo v % hmotnostni vihkosti.

v vew

Vytvoreni sité stabilnich méfiéskych profilt

- Vkazdém objektu sinstalovanym odvlhéovacim systémem se buduje sit stabilnich méfi¢skych profild.
Mériésky profil zpravidla sestava ze tfi dvojic méficich bodl v rdznych vyskovych uUrovnich. Ve zvlast
obtiznych mistech a pfi mimoradné vysoké Urovni zavlhnuti je moZno vytvofit i vice vyskovych Urovni méreni
v jednom profilu. Spodni Uroven se voli ve vysce cca 20 — 30 cm nad podlahou, horni droven pod horni
hranici zavlhnuti, ktera je urc¢ena napt. vlhkostni mapou. Osazeni nad horni hranici zavlhnuti jsou zbytecna.
Stfedni droven se voli priblizné ve stfedu mezi hornim a spodnim mériéskym bodem.

- Pocet méricskych profilli neni predpisem stanoven a je individualné zvolen dle mistnich podminek.

- Dvoustupnové provadéné vyvrty jednotlivych méfi¢skych bodl jsou provadény pokud mozno ve
stejném druhu stavebniho materidlu — neni to vSak podminkou, nebot se méfi tendence vyvoje
zavlhnuti konstrukci, nikoliv pfresné hodnoty zavlhnuti.

7. Ostatni

— Pottebnd dodavatelskd dokumentace nad ramec ndvrhu sanace vlhkého zdiva bude zpracovana
dodavatelem sanacnich praci (odbornou firmou v oblasti sanacnich praci).

— Dodavatel stavebnich praci je povinen, aby provadél veskeré prace v souladu se zdkonem o BOZP a
jim souvisejicich predpist v oboru stavebnictvi v platném znéni k aktualnimu datu. Jedna se zejména
o vyhl. ¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecdnosti a ochrany zdravi pfi praci) a
souvisejiciho nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pracovnici musi byt objednatelem prokazatelné proskoleni a
seznameni na zakladé konkrétni situace na stavbé, vzhledem k provadénému charakteru c¢innosti.
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Vzhledem ktomu, Ze se jednd o sanacni prace bez stavebnich dispozi¢nich Uprav a neméni se
charakter a zpUsob uZivani, nebude vyZzadovano posouzeni z hlediska poZarni ochrany a hygieny.

Vypis pouzitych norem, zakonu a vyhlasek

Navrzené reSeni respektuje v plném rozsahu podminky z hlediska dodrzeni obecnych poZadavkd na
vystavbu. Obecnymi pozadavky na vystavbu se dle §2 odst. 2 pism. e) zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, technické poZadavky na stavby stanovené provadécimi pravnimi predpisy.

Navrzené feseni je zpracovano v souladu s vyse uvedenym stavebnim zakonem ¢. 183/2006 Sbh. ve znéni
vyhlasky 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

Pfi navrhovani byly respektovany véechny dotéené CSN v platném znéni.

PFi provadeéni stavby, pokud neni jinak uvedeno v nadfazeném dokumentu (SoD mezi zhotovitelem a
objednatelem stavby), budou viechny dotéené €SN (ve znéni platném v dobé provadéni stavby)
zavazné.

Vybér pouzitych CSN a vyhlasek:

Zakon €. 183/2006 Sb. 0 Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Zéakon ¢. 309/2006 Sb. 0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Zéakon ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani

Zéakon ¢. 406/2000 Sb. o hospodareni energii

Vyhl. €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Vyhl. €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhl. €. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Upravé uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatteni a
stavebniho fadu

CSN 74 3305 Ochrannd zabradli

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni

CSN P 73 0610 Hydroizolace staveb — Sanace vlhkého zdiva — Zakladni ustanoveni

Smérnice WTA 4-4-04/D Injektaz zdiva proti kapilarni vihkosti

Smérnice WTA 2-9-04/D Sanacni omitkové systémy

Smérnice WTA 4-6-98/D Dodatecna hydroizolace stavebnich konstrukci ve styku se zeminou

9. Pozadavky na zafizeni stavenisté a POV

Pro pfistup do objektu pro navoz a odvoz materidlu budou vyuZity stavajici dvefni otvory z ul.
Nadrazni a ul. Karoliny Svétlé (vodorovné plochy budou chranény pomoci félii, u schodisté bude nova
drevéna najezdova rampa).

K uskladnéni kusového materidlu a zfizeni mobilniho socidlniho zafizeni bude vyuzito stavajiciho
prdjezdu z ul. Karoliny Svétlé do vnitrnich prostor (mimo hristé).

Sut z obnovovanych povrchd stén bude likvidovana s odvozem do pfistavénych kontejner( pfi
zachovani profill u pochlzich ploch. Pfistavovani kontejner( v ul. Karoliny Svétlé neni trvale
predpokladano a bude rfeseno v pfipadé potreby dodavatelem stavby. Zabory verejného prostranstvi
budou predmétem dodavky praci dodavatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

Odbér energii (voda, elektro) bude ze stavajicich rozvod( s instalaci méfeni mnoiZstvi odbéru
(stavenistni rozvadéc elektro a vodomér).
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Vzhledem k charakteru a predpokladanému vyuZiti vnitfnich prostor pro zafizeni stavenisté neni
situacni plan pro POV zpracovavan.
Pfed zahajenim praci budou vytyceny inZenyrské sité v rozsahu sanace.

10. Kontrola jakosti a uc€innosti provedenych sanacnich praci

Kontrola jakosti a ucinnosti provedenych sanacnich praci bude provedena v dobé do skonceni zarucni
doby na provedené sanace.

Kontrola jakosti sanacénich praci se zjistuje odbérem vzork( zdiva a omitek a jejich hodnocenim na
hmotnostni obsahy vlhkosti a na druhy a mnozstvi soli tvoficich vykvéty, vzorky na obsah vlhkosti se
odebiraji z hloubky alespori 100 mm pod jeho povrchem, analyza vzork( se provadi v laboratofi.
PFislusSna méreni budou provedena tak, Ze se vzorky ze zdiva odebiraji a méreni provadéji ve svislém
profilu v urcitych vyskach.

Ucinnost sana¢niho systému se hodnoti objektivnim posouzenim miry odvlhéeni zdiva. Jeho Géinnost
je dana i absenci vizualnich poruch na plochach stén, pokud tyto nejsou ovliviiovany jinymi
negativnimi vlivy. Objektivnim posouzenim je vsak hlavné vyhodnoceni hmotnostni vlhkosti zdiva, ve
srovnani s vychozim stavem. Méreni obsahu vihkosti bude provedeno na smluvnim zakladé.

Stuperi U¢innosti sanace na zakladé méreni obsahu vlhkosti ve zdivu stanovuje CSN P 73 0610.

Pro posouzeni vlastnosti omitek, které se pouZily pro sanaci prostor se kromé vlhkostni analyzy
provedou i laboratorni rozbory na obsahy sirand, chloridi a dusi¢nanl (pokud nebude stanoveno
jinak).

Vysu$ovani ¢i odvlhcovani vihkého zdiva na kazdém objektu je i pfi vytvoreni téch nejuicinnéjsich
sanacnich systém(l a opatfeni procesem dlouhodobym. K vyschnuti konstrukci na ustaleny obsah
vlhkosti zabudovanych konstrukci dojde v zavislosti na jejich tloustce, na druhu zdiva, na vysi pavodni
vlhkosti a mife zasoleni a v zavislosti na zachovné udrzbé sanovanych prostor zpravidla ne dfive nez
za dobu nékolika let.

Ucinnost a dlouhodobou trvanlivost sanaénich systém( je mozno zarudit jen za téch podminek,
nejsou-li podzemni a nadzemni konstrukce namahany vodou z jinych zdroji nez ptirodnich, pochtzi
plochy objektu i Zlaby musi byt v dobrém technickém stavu a voda stékajici po povrchu terénu musi
byt odvadéna od pat zdi.

11. Etapovitost praci (bude upfesnéna objednatelem s ohledem na finanéni zajistovani praci)

l. etapa

Vykop po obvodé s rubovou izolaci

Dodavka a montaz aktivni (mirné-dratové) elektroosmozy pro odvlhéeni obvodovych stén
Dodatecné horizontalni izolace vnitfniho zdiva mechanickymi technologiemi v kombinaci s injektazi
Obnova vnitfnich omitek v pfizemi

Obnova odvétravani pomoci aktivniho vétrani v pfizemi mimo prostory se vzduchotechnikou
(vzduchotechnika neni soucasti sanacnich opatfeni a je predmétem zachovné udrzby).

Il. etapa — vnitfni prostory suterénu

Osekani omitek s hloubkovym odsparovanim a docisténim zdiva

Celoplosné proparovani povrchll zdiva pro otevieni porovitosti k odvodu vodnich par ze zdiva a
zvétSeni odparné plochy

Prostorova dezinfekce pro likvidaci plisni a mikroorganisma.

Dodavka a montaz aktivni (mirné-dratové) elektroosmozy v suterénu (m.c. 011).
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¢ Obnova povrchl stén omitkovym systémem, popf. Uprava rezného zdiva zpeviiovacim natérem
s hydrofobizaci ¢i vdpennym pacokem v prostoru kotelny.

12. Zavér

Pfi dodrzeni navrhovych parametr( a technologické kazni zhotovitele sanacnich praci lze dodrzet
pozadovanou zaruéni lhitu a zabezpedit dlouhodobou Gcinnost provedenych praci. Zivotnost objektu
L']ie byt timto vyrazné prodlouzZena.

Veskeré zmény podstatného charakteru béhem vystavby budou feSeny a odsouhlaseny v ramci vykonu
autorského dozoru projektanta navrhu sanacnich opatreni.

NavrZend sanacni opatreni jsou charakteru udrZovacich praci dle § 103, odst. 1, pism. c) Stavebniho zdkona
¢. 103/2006 Sb., ke kterym neni vyZadovdno ohldseni praci ani stavebni povoleni. Objekt neni nemovitou
kulturni pamdtkou, ale je situovany vpamdtkové zoné rejst. & USKP 2031-Lanskroun
s archeologickymi ndlezy Ill. kategorie ID SAS. K posouzeni konkrétniho pfipadu je kompetentni mistné

prislusny stavebni urad.

Ndvrh sanace vlhkého zdiva bude zavazny pro celkovou sanaci posuzovaného objektu, tj. pfipadného
zpracovani dalSich stupili projektové dokumentace, nasledné mizZe byt upfesnén po provedeni
dopliikovych priizkumii, ale i samoziejmé dle skutecnosti zjisténych pfi vlastni realizaci, které mohou
nastat po obnaZeni konstrukci.

Navrh sanace vlhkého zdiva pro objekt ,nam. J. M. Marki ¢.p. 80, Lanskroun — vydejna jidla, jidelna,
druZiny, socialni zafizeni, casti chodeb v1.PP a 1.NP“ jsem zpracoval jako clen WTA-CZ -
Védeckotechnické spolecnosti pro sanaci staveb a péci o pamatkové objekty s udélenou autorizaci pro
oblast sanace zdénych staveb proti vihkosti vedeném pod cislem 00008.

Prilohy:

— Vykres ¢. 1 — Padorys 1.PP — navrh sanace vlhkého zdiva
— Vykres €. 2 — Padorys 1.NP — navrh sanace vlhkého zdiva
- Vykres €. 3 —Rez A-A’

— Vykres €. 4 — Koordinacni situace
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V Prerové, Cerven 2024
Zpracoval: Ing. Josef Kolar
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